| 4 www.moso.eu/x-treme-beams

MOSO° hooldus- ja puhastusvahend Sikkens Cetol WF 771

MOSO® Bamboo X-treme® valistingimustes kasutatavatele bambusprussidele.

Kuigi Bamboo X-treme® bambusprussid kaetakse tootmise
ajal vaga hoolikalt vahendiga Sikkens Cetol, on séltuvalt
kasutusviisist ja asjaoludest alati olemas dige aeg katet
kontrollida, hooldada ja uuendada, et tagada kaetud pinna
funktsionaalsus, kaitstus ja valimus.

pindade puhastamine

Ohukese kihiga kaetud pindade puhastamiseks piisab
tavaliselt harjamisest. PUsiva saaste korral kasutage ehitise
elementide puhastamiseks neutraalset Uldotstarbelist
puhastusvahendit. Agressiivseid aineid, lahusteid voi
abrasiivaineid sisaldavaid puhastusvahendeid kasutada ei
tohi, kuna need vdivad pinda kahjustada.

korrashoid ja hoolduskate

Bambus X-treme® vélistingimustes kasutatavatele bambus-
prussidele mdjutavad niiskus, kiired temperatuuri-
kdikumised, aarmuslik temperatuur ja paikesekiirgus.
Seetdttu on oluline neid komponente regulaarselt
korrastada ja hooldada vastavalt kohalikule koormusele.
Loigatud servi ja otste kulgpindu tuleb digeaegselt

kontrollida, nt kord aastas ja vajaduse korral uuesti toddelda.

Graffiti puhastusvahendid kahjustavad viimiskatet voi
eemaldavad selle. Kahjustatud piirkondi tuleb tdéddelda
uuesti. Séltuvalt ehitusolukorrast soovitame katet uuendada
iga 1-2 aasta tagant. Korduskate kanda peale Ipe-varviga

Cetol WF 771. Soovitame prussiotstele kanda peale uus kate.

korrashoiu ja hoolduse sissejuhatavad markused

Tooriistad Puhastushari ja puhas vesi.

Vajaduse korral liivapaber (tera suurus 200/220) voi
abrasiivpadjad (Scotchbrite).

Pintsel veepdhistele vahenditele.

Arge kasutage kérgsurvepuhasteid.

Aluspinna Puhastage pind kuiva harjaga ja vajaduse korral veega
ettevalmistamine (jatke enne Cetol WF 771 pealekandmist piisavalt aega
kuivamiseks).
Kontrollige prussude Uhenduskohti ja otsi.
Lihvimine ei ole vajalik, valja arvatud juhul, kui bambus
on muutunud halliks ja tuleb taastada selle loomulik
Vvarvus.
Kahjustatud aluspinna korral eemaldage lahtised
bambuskiud, nt harjates voi lihvides Ule kogu ala.
Seejarel puhastage aluspind. Téoddeldav pind peab
olema tolmuvaba, sile ja varvitav.

Veepodhiste vahendite kasutamisel peab materjali, pinna
ja Umbritseva 6hu temperatuur olema 15-25 °C.

Tootlemine

Kasitoo Koik hoolduskattetodd tuleb teha Ule kogu piirkonna.
Prussiotsad tuleb katta iga kasutatava vahendiga.
Né&htavate Uleminekuteta pindade tagamiseks tuleb
prussid katta kogu pikkuses (mitte toddelda

ristisuunas).

katmissoovitus
kahjustamata pindade hooldus
Uks kord, vdimalik kaks korda, Ipe-vérviga Cetol WF 771.

parandust66 (uus varvimine, kate taielikult eemaldatud)
korda lpe-varviga Cetol WF 771.

Koik hooldus- ja remondikattetdédd ning vajalikud
ettevalmistustddd peavad alati Idhtuma rajatise nduetest;
naiteks peavad need vastama aluspinna seisundile, tarindile
ja pinnale esitatavatele nduetele ning td6dd tuleb teha
professionaalselt.

seadmete puhastamine

Puhastage kohe parast kasutamist veega ja lisage vajaduse
korral mUudgilolevat pesuvedelikku voi pesuvahendit Sikkens
ST 830.

ohutuskaart

Taiendavad andmed on leitavad materjali ohutuskaardil
vastavalt standardile 91/155/EMU www.sikkens-wood-
coatings.com, Downloads, Technical data sheets.

tapne versioon

See korrashoiu- ja hooldusjuhend pdéhineb
dokumentatsioonil AkzoNobel Cetol WF 771. Kbige tdpsema
versiooni leiate veebisaidilt:
www.sikkens-wood-coatings.com, Downloads.

lisamarkus

Kuigi paigaldusjuhiseid tuleb jargida tapselt, véivad
konkreetsed asjaolud (asukoht, aluspind ja paigaldusviisid)
olla erinevad ja mitte alluda tootja kontrollile. Kui tekivad
kUsimused, pddrduge edasimUllja poole.
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